Projektowana nawierzchnia: Modulowa nawierzchnia polipropylenowa, nadajaca si¢ do
zastosowania na boiskach wielofunkcyjnych, rolkowiskach oraz lodowiskach

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: Modutowa nawierzchnia polipropylenowa, ,
jest nawierzchnig do zastosowania na zewngtrzne boiska sportowe. Budowa azurowa
odprowadzajaca wodg. Nawierzchnia w stanie suchym umozliwia uprawianie wszystkich
dyscyplin gier zespotowych : koszykowka, siatkdwka, pitka nozna/futsal, tenis ziemny, pitka
rgczna, inline hokej, online hokej, unihokej/floorball oraz gier i zabaw gdzie nie uzywa si¢
butéw z korkami oraz szpilkami. Moduty muszg mie¢ rowny wymiar bez zaczepdw co
pozwoli wykorzysta¢ peing powierzchni¢ boiska

Charakterystyka nawierzchni: polipropylen kopolimer odporny na uderzenia, zawierajacy
antystatyk, absorber UV oraz antyutleniacz zapewniajac ochrong¢ przed utratg koloru,
utlenianiem i degradacja.

Struktura: - moduly opierajg sie na konstrukcji o budowie stupkowo-krzyzowej mogacej
zawierac cylindry zwiekszajgce przyczepnos¢ modutdw do podtoza co przektada sie na
stabilnos¢ ptytki, opatentowany system fgczenia - system amortyzacji pozwalajgcy na
poziomg prace modutdw i pochtaniajgcy energie udarowg stawow zawodnikow w miejscu
tgczenia modutow.

Obrzeza/zakonczenia posiadajg przygotowane miejsca do zakotwienia.

Parametry nawierzchni i warunki konieczne do spelnienia:

* Rozmiar modutéw bez zaczepow — 30,00 cm x 30,00 cm +/- 5%

* Rozmiar modutéow z zaczepami- 32,00 cm x 32,00cm +/- 5%

* Grubo$¢ modutu minimum 1,5 cm

* Waga | m moduléw minimum 3,10 kg/m2

* Plasko$¢ — 0,0 mm

* Informacje sanitarne — odporny na: grzyby, bakterie, plesn, zwykte chemikalia

(np. Benzyna, olej, rozcienczalniki, kwasy itp.)

e Karta techniczna nawierzchni

e Raport z akredytowanego labolatorium typu ,,labosport” na zgodno$¢ produktu z
normg PN-EN 14877:2014

Certyfikat PZSW

Atest PZH

Rekomendacja PZKOSZ

Badanie na zawarto$¢ metali cigzkich

Potwierdzona klasa reakcji na ogieh minimum Cfl-s1

Wymagania podbudowy: - nieprzepuszczalna: beton, asfalt, kostka brukowa (zalecana
bezfazowa), ze spadkiem min. 0,5 % lub - przepuszczalna: pospotka + kruszywo + samonos$na
warstwa amortyzujgca (SBR) /istniejgca sztuczna trawa lub poliuretan



